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Étape 3

Étape 1

Étape 2

Choix d’utiliser
des carottes et/ou

des essais indirects ?

Cas 3
Choix d’utiliser des essais

indirects pour prélever au moins
3 carottes dans une zone d’essai

de moins de 30 m3 (8.3)

Cas 2
Choix d’utiliser une corrélation 

entre essais indirects et carottes (8.2)

Réalisation d’essais indirects puis
choix des emplacements de carottages
et prélèvements d’au moins 10 carottes 

Essais de compression
Corrections des résultats des essais

par K1 et K2

Établissement de la droite
de régression linéaire 

Détecter les valeurs atypiques
par une analyse des résidus normalisés 

Transformer toutes les valeurs d’essais
indirects valides en résistances

en compression

À partir de résultats d’essais
indirects, identifier les aires
de plus faibles résistances

en compression

Prélever au moins 3 carottes
dans l’aire ou les aires ayant

des valeurs indirectes
les plus faibles

Essais de compression
Corrections des résultats

des essai par K1 et K2

Taille de la
zone d’essai ?

Type de zone 
d’essai ?

Évaluation de la résistance caractéristique du béton pour le calcul : fck = fck,is / 0,85

« Petite zone
d’essai »

Zone d’essai
spécifique

Zone d’essai
non spécifique

Zone d’essai
« non petite »

Cas 1
Choix d’utiliser uniquement

des carottes (8.1)

Prélèvements des carottes

Essais de compression
Corrections des résultats
des essais par K1 et K2

Évaluation de la zone
d’essai afin de

déterminer si elle
représente une seule
classe de résistance

du béton
(test de Student) Prendre la plus

faible valeur de
trois carottes

ou plus comme
étant la

résistance
caractéristique

in-situ  fck,is

Estimation de la 
résistance à la 

compression sur site 
à partir des valeurs 

d’essais indirects
(si un résultat d’essai 

sur carottes de 
diamètre ≥ 75 mm 

est disponible, 
utiliser cette valeur)

Évaluation de la résistance
caractéristique in situ

à partir de la moyenne des
3 carottes de

diamètre ≥ 75 mm
ou un nombre supérieur

de carottes de plus
faible diamètre

Évaluation de
l’existence de valeurs
de résistance jugées

aberrantes
(test de Grubbs)

Évaluation
de la résistance
caractéristique 

in-situ fck,is

Évaluation
de la résistance
caractéristique 

in-situ fck,is

Évaluation de la
résistance moyenne

sur site pour la
zone d’essai 

Définition d’un plan de prélèvements 
et/ou d’auscultation 

par zone de béton homogène

Pré-définition de zones d’essai

Analyse du dossier de l'ouvrage

Définition des zones et aires d’essai

Examen des résultats de l’inspection détaillée
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