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E6-2 : DIAGNOSTIC DES MURS EN REMBLAI RENFORCÉ PAR ÉLÉMENTS 
MÉTALLIQUES ATTEINTS DE CORROSION

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Mur
avec témoins 
de durabilité

Ouvrage
construit

avant 1979

Témoins 
jugés

représentatifs

Dans 
quelle zone se trouve 
 la perte d’épaisseur ?

Petite fouille
Carottages dans les zones

supposées à risque
Essais sur sol et armatures

Petite fouille
Carottages dans les zones

supposées à risque en plus de
l’extraction d’un témoin

Essais sur sol et armatures

Extraction d’un témoin
avec prélèvement de sol

Essais sur sol et armatures

Grande fouille
ou petite fouille

accompagnée d’une  
campagne de carottages

Essais sur sol 
et armatures

Zone I :
Périodicité des inspections

de 12 ans maxi –
Peut être réduite si salage

fréquent ou remblai agressif

Zone II : 
Périodicité des inspections

de 9 ans maxi  
Peut être réduite si salage

fréquent ou remblai agressif

Zone III : 
Corrosion anormale

Diagnostic et pronostic
sur la base d’un recalcul

Surveillance
dans le but de détecter

des ruptures du mur

Restriction d’exploitation
(éloignement

des voies circulées)

Renforcement
du mur

Démolition /
reconstruction

OUI

OUI

OUI

SI nécessaire

NON

NON
NON

Analyse du dossier de l'ouvrage

(Nature et caractéristiques des armatures, conception de l’ouvrage en particulier les modalités de prise en compte 
de la corrosion dans le dimensionnement, dispositions retenues vis-à-vis du recueil et de l’évacuation des eaux, 
voire celles relatives à une éventuelle étanchéité sur le remblai, dispositifs éventuels de suivi de l’ouvrage : 
localisation et  caractéristiques initiales des témoins de durabilité, localisation des repères topométriques, etc.).

Inspection détaillée (le cas échéant avec sondages)

Inspection détaillée de fin de garantie avec sondages avant 9 ans
Inspections détaillées avec sondages (périodicité et consistance fixées par la précédente inspection, au minimum 
tous les 12 ans)

Auscultation

Diagnostic sur la base de l’épaisseur résiduelle des armatures
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